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POZZOLITH STANDARD
Plastyfikator do betonu 1L

Cena brutto 7,64 zt

Cena netto 6,21 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy Plastyf.betPOZZOLITH ST/1
Kod EAN 5908219739948

Opis produktu

Pozzolith Standard

Plastyfikator do betonu w ptynie

* poprawia urabialno$c¢ i spoisto$¢ mieszanki
* zapewnienia oszczednos¢ cementu

¢ zwieksza wytrzymatos$¢, wodoszczelnosé¢ i po wyschnieciu odporno$¢ na dziatanie niskich temperatur

* zalecany do wylewek betonowych przy ogrzewaniu podtogowym

Wiasciwosci:

Pozzolith® Standard poprawia zwilzalno$¢ ziaren cementu wodg zarobowg. W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy, charakteryzujacy sie niewielkimi
wewnetrznymi sitami tarcia, co zapewnia lepszg urabialno$¢ betonu.
Korzysci i zalety:

¢ Zwiekszenie urabialnosci

Zwigkszenie wytrzymatosci na $ciskanie

Zapewnienie oszczednosci cementu

Betonowanie przy wysokiej temperaturze otoczenia

Poprawa spéjnosci betonu, umozliwiajaca ograniczenie segregacji oraz wymywania.

Umozliwia zmniejszenie iloéci wody o ok. 10 | przy utrzymaniu podobnej urabialnosci, a tym samym zwiekszenie wytrzymatosci i trwatosci. Jest to szczegdlnie
korzystne w przypadku pracy w goracych warunkach klimatycznych w celu poprawy urabialnosci.

Zapewnia oszczednos¢ przy wytwarzaniu mieszanek poprzez zmniejszenie ilosci cementu.

Zastosowanie:
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* Moze by¢ wykorzystywana w celu ulepszenia urabialnosci bez dodawania dodatkowej wody lub tez dla zredukowania zawartosci wody w masie betonowej.

Dozowanie:

* Pozzolith® Standard powinien by¢ dozowany razem z wodg zarobowa, w proporcji: 140ml do 280ml na 50 kg cementu.

.

Wyjatkiem sg betonowania w wysokich temperaturach, gdy nalezy zapewni¢ dtugi czas urabialnosci mieszanki. W takich przypadku dawka 200ml do 400ml na
50 kg cementu jest iloscig zalecana.

¢ Nie nalezy w zadnym wypadku dodawac¢ produktu do suchego cementu.

* Nie powinien by¢ wstepnie mieszany z innymi domieszkami. Jezeli w betonie stosowane sa inne domieszki, Pozzolith® Standard powinien by¢ dodawany
oddzielnie.

Pojemnos¢: 1L, 5L
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